
 

 Eficiência Catódica 

( Zinco Alcalino Isento de Cianeto ) 
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Devido ao teor metálico mais baixo, a densidade 

de corrente utilizada é limitada; o que torna 

impossível obter altas velocidades de deposição, 

com Densidade de Corrente maiores que 2 

A/dm
2
 . Acima deste valor há evolução de H2  

com perda de brilho. 


